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Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

Diese Umweltproduktdeklaration beschreibt
Umweltwirkungen fir 1kg PLEXIGLAS® Massivplatten.

Diese Deklaration basiert auf den
Produktkategorienregeln:

Tafeln und Platten aus Kunststoff (AuRenanwendungen),
11.2017

(PCR geprift und zugelassen durch den unabhangigen
Sachverstandigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
15.06.2018

Giiltig bis
14.06.2023

W%Wm%e:

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Président des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)
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Giiltigkeitsbereich:

Diese Umweltproduktdeklaration beschreibt
PLEXIGLAS® Massivplatten der Réhm GmbH und
berlicksichtigt deren weltweite Produktionsstandorte.

Die Umweltwirkungen beschreiben die Systemgrenze
,cradle to gate®.

Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Verifizierung
Die CEN Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Verifizierung der EPD durch eine/n unabhangige/n
Dritte/n gemaR /ISO 14025/

|:| intern

extern

Dr. Burkhart Lehmann
(Geschaftsfiihrer IBU)

Produkt

21 Produktbeschreibung/Produktdefinition
PLEXIGLAS® ist die eingetragene Marke der R6hm
GmbH.
PLEXIGLAS® Massivplatten sind flache planparallele
Tafeln aus farblosem oder eingefarbtem Acrylglas,
chemische Bezeichnung Polymethylmethacrylat,
Kurzzeichen PMMA.
Abhangig vom Herstellverfahren unterscheidet man
zwischen PLEXIGLAS® GS und - XT Platten.
PLEXIGLAS® GS Massivplatten werden im Guss-,
PLEXIGLAS® XT Massivplatten im
Extrusionsverfahren hergestellt ( -> Siehe auch Pkt.
,2Herstellung®).
Die Plattengeometrie definiert sich dabei aus
Plattenbreite, Plattenlange und Plattenhdhe (Dicke).
Farblose PLEXIGLAS® Massivplatten zeigen ein
typisches Eigenschaftsprofil.
Sie verfiigen u.a. Uiber eine

e glasklare Optik

e hohe Lichtdurchlassigkeit

e geringes Gewicht

e hohe Bruchsicherheit

e leichte Verarbeitbarkeit

e aulerordentlich hohe Witterungs-/ UV-
Bestandigkeit

Christina Bocher,

Unabhangige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

PLEXIGLAS® Massivplatten sind darliber hinaus in
unterschiedlichen Einfarbungen erhaltlich. Im Hinblick
auf die Lichtdurchlassigkeit unterscheidet man
zwischen transparenten (klar durchsichtigen),
transluzenten (lichtstreuenden) und gedeckten
(lichtundurchlassigen, opaken) Platten.
Die Oberflachen der PLEXIGLAS® Platten kdnnen
sowohl hochglanzend als auch seidenmatt oder anders
texturiert sein.
Neben Einfarbungen und strukturierten Oberflachen
gibt es PLEXIGLAS® Massivplatten in
unterschiedlichen Produktvarianten.
Typische Produktveredelungen oder -modifikationen
sind z.B.

e Kratzfestvergiitung

e  Spezialabmischungen (Blends) z.B. zur

Erzielung definierter Eigenschaftsprofile.
e  Oberflachenmarkierung

PLEXIGLAS® Massivplatten unterliegen bislang
keinen Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU. Fur
die Verwendung der PLEXIGLAS® Massivplatten
gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen am Ort
der Verwendung.
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2.2 Anwendung
PLEXIGLAS® ist einer der hochwertigsten und
vielseitigsten Kunststoffe.
Die Massivplatten werden fiir eine Vielzahl
unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt, z.B.
e Transparenter und nichttransparenter
Larmschutz
e  Flugzeug- und Helikopterverglasungen
e KFZ-, Boots-, Sonderfahrzeugverglasung
e  GrofRRaquarien
e Industrielle Bauanwendungen, z.B. Fassaden
e  Mobelindustrie
¢ Innenarchitektur
e Messe- und Ladenbau
e Lichtwerbung
e Leuchtenindustrie
e Bad und Wellness
e  Private und industrielle Uberdachungen

Fur die unterschiedlichen Anwendungen bietet die
Roéhm GmbH unterschiedliche Produktfamilien an, u.a.

e PLEXIGLAS® GS

e PLEXIGLAS® XT

e PLEXIGLAS® Soundstop

o PLEXIGLAS® Heatstop

e PLEXIGLAS® Hi-Gloss

e PLEXIGLAS® LED

o PLEXIGLAS® Optical

o PLEXIGLAS® Reflections

e PLEXIGLAS® Resist

e PLEXIGLAS® Satinice

e PLEXIGLAS® Solar

e PLEXIGLAS® Textures

Anwendungsregeln/Anforderungen
PLEXIGLAS® Massivplatten werden gemaf /DIN ISO
7823-1/ und /DIN ISO 7823-2/ hergestellt. Sie sind in
der Regel Komponenten eines Systems oder einer
Bauart. Die Anforderungen an Bausysteme oder
Bauarten z.B. bzgl.

e Mechanischer Festigkeit und Standsicherheit

e Brandschutz

e Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz

e Sicherheit, Barrierefreiheit

e  Schallschutz

e Energieeinsparung, Warmschutz

o Nachhaltiger Nutzung der natlrlichen
Ressourcen

sind abhangig von der Anwendung sowie dem
Einsatzort der Systeme und der Bauarten.

Die Anforderungen z.B. an einen zeitgemalen
Larmschutz in Ballungsraumen sind hoch.
Schutzwande missen als Sicherheitsfaktor im
StralRenverkehr zum Schutz der Anwohner nicht nur
funktional sein, sondern sie miissen auch dauerhaft
gepflegt aussehen und sich in die Landschaft einfligen.
PLEXIGLAS® Soundstop ist ein speziell fur die
Anwendung in Larmschutzwanden entwickeltes
Acrylglas. Um den unterschiedlichen Anforderungen
gerecht zu werden, ist PLEXIGLAS® Soundstop in

verschiedenen Varianten erhaltlich. So zum Beispiel in
XXL Formaten, verschiedenen Dicken und Farben, mit
integriertem Rickhaltesystem und Vogelschutz,
ebenso als nichttransparenter Blend- und Sichtschutz,
auch in Kombination mit transparenten Elementen.
Ob riesiges Verkehrsflugzeug oder kleiner
Segelflieger, fur Materialien im Flugzeugbau gelten seit
jeher hochste Anforderungen. Sie missen extreme
Temperaturwechsel aushalten, gegen UV-Strahlung
schutzen, witterungsbestandig und robust sein — und
dazu noch mdglichst wenig wiegen. Und die
Anspriiche an Flugzeuge steigen. Ein wichtiges Ziel:
Geringerer Kraftstoffverbrauch durch weniger Gewicht.
PLEXIGLAS® Fliegwerkstoffe tragen dazu bei, dass
diese Entwicklungen immer weiter voranschreiten. Zu
finden sind PLEXIGLAS® Verscheibungen daher
sowohl in der Passagierkabine als auch im Cockpit.
Lichtqualitat, Lichtverteilung und Energieeffizienz
stehen im Vordergrund moderner
Beleuchtungstechnik. PLEXIGLAS® ist fiir diese
Anspriche ideal. Seine Eigenschaften — Transparenz
und Brillanz, vielfaltige Oberflachen, gute Formbarkeit
— erfiillen technische und gestalterische
Anforderungen von Lichtplanern und Lichtwerbern,
Leuchtenherstellern sowie Architekten.

Die Vielfalt in Form und Farbe sowie intelligente
Funktionalitaten und einfache Verarbeitung geben
unendliche Gestaltungsfreiheit im Mobelbau, bei der
Ausstattung von Messen und Geschéften.
PLEXIGLAS® kommt hier als Display zur
Warenprasentation, als dekoratives Element, in der
Wand- und Deckengestaltung oder als
Ambientebeleuchtung zum Einsatz.

Maschinenbauer, Bautrager, Fahrzeughersteller und
Ladenbauer stehen vor der Aufgabe, ihre steigenden
Anspriiche umzusetzen: Schutzldsungen mussen
einerseits dauerhaft Sicherheit gewéahrleisten.
Andererseits soll ihre Optik mit der Nutzung
harmonieren. Im besten Fall dient Design der
Sicherheit. Dann setzen sie oft auf PLEXIGLAS®: als
Maschinenschutz, fiir Industrieteile, als Verglasung im
Transport- und Bauwesen, an Banden in
Eishockeystadien, oder in der Laden- und
Warensicherung.

2.3 Technische Daten

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Dicke nach ISO 7823 1,5-250 mm
Rohdichte nach ISO 1183 1190 kg/m3
Biegezugfestigkeit nach ISO 178 | 69-115 | N/mm?
Zulassige Materialspannung 5-10 N/mm?2
E/I?Et/liltatsmodul nach ISO 527- 1800-3300| N/mm?
Schubmodul nach ISO 537 900-1700 | N/mm?
. . . 150-
Mindestens zul. Kaltbiegeradius 330xDicke mm
Schallddmmmal (bewertet) (fiir 32 dB
10mm)
Transmissionsgrad nach DIN o
5036-3 0-92 %
Gesamtenergiedurchlassgrad 6-85 o
nach DIN EN 410 (fiir farblos klar) °
[Temperaturdehnzahl 70-110 10K
UV-Durchlassigkeit <1-90 %
\Warmeleitfahigkeit nach DIN
52612 0,19 W/(mK)
Spezifische Warmekapazitat 1,41-1,47 | kJ/kgK
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Formungstemperatur 140-175 °C
Maximale Oberflachentemperatur | 170-200 °C
Dauergebrauchstemperatur 70-80 °C
Rickformungstemperatur >75->80 °C
Schlagzahigkeit Charpy, ISO 15-kein kJ/m?
179/fu Bruch
Vicat-Erweichungstemperatur ISO o
306, Methode B 50 97115 C

2.4 Lieferzustand
PLEXIGLAS® Massivplatten sind standardmaRig in
folgenden Abmessungen verfugbar.
e Dicke: 1,5 -250mm
e Breiten: ubw: 2030 — 2050mm
o Lieferlangen: tbw. 3050, Sonderldngen
moglich

Alle Platten sind mit Oberflachenschutzfolien kaschiert.
Je nach Distributionstiefe erfolgt die Lieferung auf
Palette (->siehe auch Punkt ,Verpackung®) oder als
Einzelstuckgut.

Die Konstruktion der Versandpaletten, i.d.R. aus Holz,
ist auf die Formate und Gewichte der PLEXIGLAS®
Platten abgestimmt.

Die Bestuickung variiert je nach Plattenformat und
Plattendicke i.d.R. zwischen 5 und 60 Stlick
PLEXIGLAS® Platten/Tafeln pro Palette
(Ublicherweise 1000kg Bruttogewicht).

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

PLEXIGLAS® ist die eingetragene Marke der R6hm
GmbH fir Acrylglas (chemisch Polymethylmethacrylat,
Kurzzeichen PMMA).

Acrylglas ist ein amorpher, glasahnlicher,
thermoplastischer Kunststoff und entsteht durch
Polymerisation des monomeren
Methacrylsduremethylesters.

Der tUberwiegende Anteil der beschriebenen
PLEXIGLAS® Varianten kann bis ca. 2 % zugegebene
Bestandteile wie z.B. Fiillstoffe, Pigmente, etc.
enthalten. Acrylat- bzw. Methacrylatverbindungen sind
in gréReren Mengen maglich.

PLEXIGLAS® enthalt in seiner chemischen
Grundstruktur nach aktueller Kenntnis keine Stoffe, die
eine akute Toxizitat aufweisen, krebserzeugend,
erbgutverandernd bzw. fortpflanzungsgefahrdend sind
und ist in diesem Sinn nicht umwelt- oder
gesundheitsschadlich.

PLEXIGLAS® Massivplatten sind demnach REACH
konform gemaf Verordnung /EC 1907/2006/. Sie
enthalten keine besonders besorgniserregenden
Substanzen (SVHC) in Mengen >0.1% (w/w) gelistet
auf der aktuellen Kandidatenliste gemaf Art. 59 noch
gelistet im Annex XIV veréffentlicht auf der ECHA
Website (http://echa.europa.eu).

2.6 Herstellung

PLEXIGLAS® GS Massivplatten werden im
Gussverfahren hergestellt. Dabei wird das flissige
Monomer (MMA) in eine formgebende Kammer gefiillt.
Diese Kammer besteht typischerweise aus zwei
Glasscheiben die durch ein flexibles Dichtprofil
distanziert werden. Die Hohe des Dichtprofils bestimmt
mafRgeblich die spatere Plattendicke. Die

Polymerisation der Monomeren in der Kammer zu
einer festen Platte erfolgt i.d.R. durch einen
Temperatur oder Initiator gesteuerten Prozess.
PLEXIGLAS® GS Massivplatten mit strukturierter
Oberflache werden unter Verwendung von
entsprechend strukturierten Glasscheiben gefertigt.
Nach abgeschlossener Polymerisation werden die
Glasscheiben und die Dichtprofile von der
PLEXIGLAS® GS Platte entfernt. Die gegossenen
PLEXIGLAS® GS Massivplatten werden anschlieRend
mit Schutzfolien kaschiert, auf MaR geschnitten und
auf Paletten gestapelt.

PLEXIGLAS® XT Massivplatten werden im
Extrusionsverfahren produziert. Dabei wird
PLEXIGLAS® Granulat/Formmasse in einem
beheizten Stahlzylinder aufgeschmolzen und mit einer
im Zylinder rotierenden Forderschnecke durch ein
formgebendes Werkzeug gepresst.

Die endgliltige Form und Oberflache erhalten die
PLEXIGLAS® XT Massivplatten durch eine
anschlieRende Kalibrierung, in der Regel ein
Mehrwalzen-Glattwerk. Bei Mehrwalzen-Glattwerken
bestimmt die Oberflache der temperierten Walzen die
Plattenoberflache, der Austritts Walzenspalt definiert
die Dicke der Tafeln/Platten.

Nach der Kalibrierung werden die extrudierten
PLEXIGLAS® XT Massivplatten mit Schutzfolien
kaschiert, auf Mal geschnitten und auf Paletten
gestapelt.

2.7  Umwelt und Gesundheit wahrend der
Herstellung
Die bei der Herstellung von PLEXIGLAS®
Massivplatten entstehenden Gas-Emissionen, werden
abgesaugt und durch geeignete Verfahren, z.B. durch
Abgasreinigung im Biofilter oder thermische
Nachbehandlung entsorgt. Im Regelbetrieb entstehen
nur geringste Mengen Abwasser, die in einem
geeigneten Prozess aufbereitet werden.
Produktionsabfalle werden minimiert und wenn
moglich wieder in den Produktionsprozess
zurickgefihrt. (->Siehe auch Pkt.
,Nachnutzungsphase®)
Die Produktion der PLEXIGLAS® Massivplatten erfolgt
gemaf /DIN ISO 9001/ und /14001/.

2.8 Produktverarbeitung/installation
PLEXIGLAS® Massivplatten sind sehr gut
verarbeitbar.
Sie eignen sich flr alle gangigen
Kunststoffverarbeitungsverfahren wie:
Spanende Verarbeitung, u.a.

e Sagen (Trennen)

e Bohren

e Frasen

Umformen, u.a.
e  Thermisch Umformen

e Kalt Einbiegen
e Flgen, u.a.

e Verkleben

e Verschrauben

Oberflachenbehandeln, u.a.
e Polieren

e Lackieren
e Gravieren
e Mattieren
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Bei allen Verarbeitungsverfahren gelten

die PLEXIGLAS® Verarbeitungsempfehlungen,

falls vorhanden anwendungstbliche technische
Regeln, die Angaben der Werkzeug- und
Hilfsmittelhersteller zur Verarbeitung und Montage von
PLEXIGLAS® Platten/Tafeln.

2.9 Verpackung

PLEXIGLAS® Massivplatten erhalten in der Regel
beidseitig aufgebrachte Schutzfolien. Diese dienen vor
allem dem Schutz vor mechanischer Beschadigung
und Verschmutzung bei Transport und Handling.
Daruber hinaus erfillen Schutzfolien haufig noch
weitere Eigenschaften, die sich bei der
Weiterverarbeitung, z.B. spanende Bearbeitung,
Umformen von PLEXIGLAS® bevorzugt bei
Massivplatten bewahrt haben.

Folientyp, Folienstarke sowie Folienhaftung werden
nach allgemein bekannten Marktforderungen
ausgewahlt. Dabei wird immer darauf geachtet, dass
die Schutzfolie Verwendung findet, die den grofiten
Verarbeitungsspielraum ermdglicht.

Schutzfolien auf PLEXIGLAS® sind zumeist aus
Polyethylen (PE-LD), wenn nichts ausdriicklich
anderes in der Produktbeschreibung genannt wird. Als
solche sind sie problemlos recyclingfahig (->Siehe
auch Pkt. ,Entsorgung®).

PLEXIGLAS® Massivplatten werden auf
Versandpaletten ausgeliefert (-> siehe auch Punkt
“Verpackung®).

Nach Verlassen des Herstellwerkes werden die
PLEXIGLAS® Platten von Handlern oder Verarbeitern
auftragsbezogen kommissioniert.

Mit einem bei R6hm GmbH installierten
Ruckholsystem kénnen Kunden unsere
Versandpaletten zurtickschicken.

210 Nutzungszustand

PLEXIGLAS® Massivplatten sind sehr kratzfest und
gut mit Gblichen Werkzeugen spanend zu bearbeiten.
Aufgrund ihres chemischen Aufbaus sind sie gegen
verdinnte Sauren und Alkalien gut bestandig.

Ihre Lichttransmission in farbloser, klarer Ausfiihrung
ist héher als bei Mineralglas.

Darlber hinaus sind sie auf3erordentlich UV-stabil,
witterungs- und alterungsbestéandig. UV-
Schutzbeschichtungen, wie bei vielen Kunststoffen
erforderlich, sind daher bei PLEXIGLAS®
Platten/Tafeln z.B. in Langzeit-AuRenanwendungen
nicht notwendig.

211 Umwelt & Gesundheit wiahrend der Nutzung
Je nach Anwendung werden an Kunststoff
Platten/Tafeln teilweise sehr hohe Anforderungen bzgl.
Umwelt und Gesundheit gestellt.

PLEXIGLAS® Massivplatten erfiillen diesbezlgliche
Anspruche. Sie enthalten entsprechend ihrer
Herstellung keine Weichmacher oder
Schwermetallsalze bzw. Halogene, insbesondere kein
Chlor. Dariiber hinaus besitzen sie in ihrer chemischen
Basisstruktur keine Stickstoffverbindungen oder sog.
aromatische Anteile. Zuschlagstoffe werden ggf.
lediglich in geringen Mengen benétigt. Auf Grund
seiner chemischen Grundstruktur werden von
PLEXIGLAS®, auf Basis heutiger Kenntnis,
Ublicherweise keine toxischen oder kanzerogenen,
erbgutverandernden, fortpflanzungsschadliche oder in
ahnlicher Weise unerwiinscht wirksame Stoffe selbst
oberhalb der Erweichungstemperatur (im Bereich von
100 Grad Celsius) in relevanten Mengen freigesetzt.

PLEXIGLAS® Platten emittieren keine Inhaltsstoffe an
Luft, Wasser, Boden.

212 Referenz-Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer von PLEXIGLAS® Massivplatten
wird von der Anwendung bestimmt.

Sie variiert von z.B. einigen Tagen bei Anwendungen
im Messebau bis zu mehreren Jahrzehnten bei
Bauanwendungen mit langer Verwendungszeit.
Nutzungszeiten aus Sicht der Rohm GmbH von bis zu
30 Jahren und mehr sind bei AuBenanwendungen wie
z.B. Larmschutzwanden, Industrie- oder privaten
Uberdachungen méglich.

Wesentliche Produkteigenschaften wie z.B.
Lichttransmission und Vergilbungsfreiheit garantiert die
R6éhm GmbH fir bis zu 30 Jahre.

PLEXIGLAS® Bauprodukte kénnen sehr lange in ihrer
Anwendung verbleiben und erméglichen es dadurch,
die erneute Herstellung eines Produktes zu vermeiden
und dadurch Ressourcen zu sparen.

Die sog. Kreislaufwirtschaft (,circular economy®)
beschreibt u.a., dass Produkte dann einen
wesentlichen, die Umwelt entlastenden Beitrag leisten
kdnnen, wenn sie neben einer guten Recyclierbarkeit
(->Siehe auch Pkt. ,Nachnutzuungsphase®) auch
mdglichst lange in der Anwendung verbleiben.

In diesem Sinne kénnen PLEXIGLAS® Massivplatten
einen signifikanten Beitrag zur ,circular economy*
leisten.

213 AuBergewodhnliche Einwirkungen

Brand
PLEXIGLAS® brennt nahezu rauchfrei nach /DIN
4102/. Sichtbehinderungen durch Qualm kdénnen
dadurch vermindert werden. Die Rauchgase von
PLEXIGLAS® sind nicht akut toxisch nach /DIN 53436/
und gelten im Sinn der Norm als unbedenklich.
Dadurch kann die Vergiftungsgefahr durch Rauchgase
verringert werden. Die Rauchgase von PLEXIGLAS®
sind nicht korrosiv nach /DIN VDE 0482-267/.
PLEXIGLAS® ist leicht zu I6schen, i.d.R. ist Wasser
als Loschmittel ausreichend. Lichtflachen aus
PLEXIGLAS® im Dach kénnen im Brandfall
aufschmelzen und als Rauch- und Warmeabzug
wirken. Im Brandverhalten sind PLEXIGLAS®
Massivplatten nach /DIN EN 13501/ in die europaische
Baustoffklasse Klasse E eingestuft.
Gemal /DIN EN 13501/ erfolgt bei Bauprodukten der
Baustoffklasse ,E“ keine erganzende Klassifizierung
des Abtropfverhaltens und der Rauchgasentwicklung:
e Baustoftklasse: E

e Brennendes Abtropfen: keine Angabe
¢ Rauchgasentwicklung: Keine Angabe

In Deutschland erfiillen sie die Anforderungen der
Baustoffklasse B2, Normalentflammbar, nicht
brennend abtropfend.

Neben den Baustoffklassen/Brandklassen erfiillen
PLEXIGLAS® Massivplatten anwendungstypische
Brandanforderungen, z.B.

e Feuerwiderstand gegen Unterholzbrand /DIN
1794/, IZTV-LSW 06/,
Larmschutzeinrichtungen an Strafien

e  Fir Flugzeugverglasung verwendete
PLEXIGLAS® GS Massivplatten entsprechen
Anforderungen der /Federal Aviation
Regulation (FAR) 25.853 (a) (1) (iV)
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(entspricht JAR, Part 25, Paragraph 25.853
(b-2) und AITM 2003)/

Wasser
Aufgrund der chemischen Zusammensetzung von
PLEXIGLAS® erfolgt keine Reaktion mit Wasser.
PLEXIGLAS® Massivplatten sind daher geeignet fir
Anwendungen im Kontakt mit Wasser, z.B.

e Verscheibungen fir GroRaquarien

e Sichtscheiben fir Unterwasserfahrzeuge u.a.

Mechanische Zerstérung
PLEXIGLAS® Massivplatten sind aufgrund ihres
chemischen Aufbaus widerstandsfahig gegenuber
Ublichen mechanischen Einwirkungen bei der Montage
und wahrend der Nutzung.
PLEXIGLAS® Resist Massivplatten weisen durch ihre
spezielle Schlagzahmodifikation deutlich héhere
Bruchfestigkeiten auf.
Anwendungen mit besonders anspruchsvollen
Anforderungen an mechanische Festigkeit sind z.B.
e Transparente Larmschutzwande (mit/ohne
Splitterbindung)
o (Cockpit)Scheiben fur Flugzeuge, Helikopter
u.a.

214 Nachnutzungsphase

PLEXIGLAS® Massivplatten sind aufgrund ihrer
Eigenschaften Produkte, die fiir hochwertige,
langlebige Gebrauchsguter eingesetzt werden. lhre
Alterungs- und Witterungsbestandigkeit sorgen dafiir,
dass PLEXIGLAS® Massivplatten auch nach
mehrjahrigem Einsatz noch voll funktionsfahig sind und
nicht friihzeitig ersetzt und ausgetauscht werden
mussen.

Am Ende ihres Lebenszyklus kénnen PLEXIGLAS®
Platten, sauber getrennt, auf unterschiedlichen
Recyclingstufen der Energiegewinnung durch
thermische Verwertung oder entweder dem Werkstoff-
oder Wertstoff-Recycling zugeflihrt werden.
Recycling-Stufen

Primar-Recycling

Beschreibt den Verwertungskreislauf von z. B.
PLEXIGLAS® Materialabschnitten, solange die
Produkte das Herstellwerk noch nicht verlassen haben.
Die R6hm GmbH fiuhrt seit Jahren alle so
entstehenden Abschnitte sofort einem
Verwertungskreislauf (Werkstoff-Recycling, s.u.) zu,
d.h. PLEXIGLAS® XT Massivplatten werden
gemabhlen, regranuliert und in speziellen Produkten
wiederverwendet.

PLEXIGLAS® GS Massivplatten kdnnen dem
chemischen Wertstoff-Recycling (s.u.) zugefihrt
werden.

Sekundar-Recycling

Alle wahrend der Verarbeitung bei Kunden anfallenden
PLEXIGLAS® Abschnitte werden wieder in einen
sinnvollen Kreislauf integriert.

Tertiares-Recycling

Beschreibt die Wiederverwertung von Teilen aus
PLEXIGLAS® am Ende ihres Lebenszyklus.
Entscheidend bei allen Recyclingprozessen/-stufen ist
die saubere Trennung der PLEXIGLAS®
Massivplattenabschnitte von anderen Werkstoffen.
Thermische Verwertung

Hierbei entstehen — geeignete
Verbrennungsbedingungen vorausgesetzt — praktisch
ausschliellich nur Wasser (H20) und Kohlendioxid
(C0O2), also keine luftfremden Emissionen bzw. keine
toxischen Rauchgasprodukte.

Werkstoff-Recycling

Extrudierte PLEXIGLAS® Platten konnen, sauber
getrennt gesammelt, gemahlen und regranuliert wieder
in den Extrusionsprozess eingebracht werden. Da
diese Wiederaufbereitung PLEXIGLAS® praktisch
nichts von seinen urspriinglichen Eigenschaften
nimmt, sind die im 2. Schritt hergestellten Produkte
genauso hochwertig wie Produkte aus Neuware.
Wertstoff-Recycling

PLEXIGLAS® kann in einem chemischen Prozess
(Cracken, bzw. chem. Depolymerisation) wieder auf
seinen Ursprungsbaustein, das monomere
Methylmethacrylat zuriickgefiihrt werden.

Dieses Monomere ist dann wieder der Ausgangsstoff
fur neues Acrylglas oder findet Verwendung in anderen
Methacrylat-Anwendungen, wie z. B. Methacrylat-
Dispersionen.

Das Wertstoff-Recycling von PLEXIGLAS® entspricht
aus unserer Sicht weitestgehend einem Cradle to
Cradle Ansatz.

215 Entsorgung

Sollten in einem Verarbeitungsbetrieb PLEXIGLAS®
XT Massivplattenabschnitte anfallen, die sauber sind
und zuverlassig getrennt von PLEXIGLAS® GS
Massivplatten und anderen Kunststoffen gesammelt
werden, so kann eine direkte Verwertung dieses
Materials seitens R6hm GmbH erfolgen.

Unter dem Gesichtspunkt des Sekundéar- und Tertiar-
Recyclings (->Siehe auch Pkt. ,Nachnutzungsphase®)
hat die R6hm GmbH darliber hinaus mit spezialisierten
Entsorgungsbetrieben eine Vereinbarung getroffen, um
Kundenbetriebe an einen geregelten
Verwertungskreislauf fir PLEXIGLAS® anzuschliel3en.
Eine Verwertung Gber den Wertstoffhandler gilt als ein
bereits funktionierendes Riicknahmesystem.
PLEXIGLAS® GS und XT Massivplatten gelten nicht
als Sondermiill.

Neben einer Verwertung Uber Gberregionale
Entsorgungsbetriebe kénnen sie daher Uber den
Hausmill entsorgt werden.

Die Kennzeichnung von PLEXIGLAS® gemaf /DIN
54840/ bzw. /DIN 7728/ dient zur Identifizierung und
zur stofflichen Einordnung.

Ein solches Kennzeichen muss neben dem ,Kreislauf-
Dreieck® Hinweise auf die Produkt-Gattung (PMMA)
beinhalten.

Die Kennzeichnung kann per Pragestempel,
dauerhaftem Aufkleber oder Druck erfolgen.

Bei PLEXIGLAS® GS und XT Massivplatten sind
vielfach auf den Kaschierfolien ebenfalls Umwelt-
Kennzeichnungen sowohl bzgl. der PLEXIGLAS®
Platten (07 PMMA) als auch der Kaschierfolie (04 PE-
LD) aufgebracht.

Auch bei den Kaschierfolien ist mdglichst auf
sortenreine Sammlung zu achten. Ist eine
Wiederverwertung der Folien nicht moéglich, kénnen
diese schadlos in einer Hausmidillverbrennungsanlage
zur Energiegewinnung genutzt oder in einer
Hausmillsammelanlage deponiert werden.

2.16 Weitere Informationen
EG-Sicherheitsdatenblatter sind fiir alle PLEXIGLAS®
Platten/Tafeln Giber den Vertrieb der Business Line
Acrylic Products der R6hm GmbH verfligbar.
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Weitere Informationen zu PLEXIGLAS® Massivplatten,
Anwendungen unter:
www.plexiglas.de

LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit

Fur die vorliegende Untersuchung wird die Herstellung
von 1 kg PLEXIGLAS® Massivplatte, sowohl fiir
gegossene als auch extrudierte Platten, betrachtet.
Der Mittelwert wurde gewichtet bzgl. der weltweiten
Produktionsstandorte und -mengen im Referenzjahr
2016 gemittelt.

Deklarierte Einheit

Bezeichnung Wert Einheit
Rohdichte 1190 kg/m3
Deklarierte Einheit 1 kg

3.2 Systemgrenze
Es handelt sich hierbei um eine EPD des Typs ,Wiege
bis Werkstor” (Cradle to gate).
Zur Berechnung der Okobilanz werden die Module
A1/A2/A3 berucksichtigt:
e Modul A1: Bereitstellung der Vorprodukte
e  Modul A2: Transport der Vorprodukte zum
Werk
e  Modul A3: Produktion inkl. Verpackung,
Bereitstellung der Energie und
Produktionsprozesse

Die Rohstoffe werden bis zu den Elementarflissen
betrachtet. Der Bau der Produktionsanlagen, sowie die
bendtigte Infrastruktur fur die Transporte, werden nicht
betrachtet. Ebenso wurde der Entwicklungsaufwand
fur das Produkt sowie In- und Outputstréme fir die
Verwaltung nicht betrachtet. Fir die Erfassung der
Produktionsdaten wurde auf reale Anlagendaten z.B.
aus dem zentralen Buchhaltungssystem
zuriickgegriffen.

3.3  Abschidtzungen und Annahmen
Annahmen Uber unkontrollierte Emissionen bei der
Herstellung lagen nicht vor und werden nicht
beriicksichtigt.

Fir die Transporte der Roh- und Zwischenprodukte
werden LKW- und Schiffstransporte angenommen.
Den Berechnungen liegen die entsprechenden
Datensatze der Okobilanzierungssoftware /GaBi 7-
Datenbank/ der Fa. thinkstep zu Grunde. Fr nicht
bekannte Transportdistanzen von Hilf- und Reststoffen
werden 50km zugrunde gelegt.

www.world-of-plexiglas.com
www.plexiglas-shop.com

3.4  Abschneideregeln

Einige der erfassten Hilfsstoffe der Produktion des
Vorprodukts Methylmethacrylat (MMA) wurden fiir die
Modellierung aufgrund ihrer sehr geringen
Einsatzmenge vernachlassigt (in Summe < 0,5 % der
Masse).

3.5 Hintergrunddaten

Als Hintergrunddaten wurden Daten aus der GaBi 7
Datenbank des Unternehmens thinkstep verwendet
/GaBi 7/.

3.6 Datenqualitat

Die Rohstoffdaten und (Neben-)Produktmengen
stammen aus dem SAP-System der Rohm GmbH-
Standorte und weisen somit eine hohe Genauigkeit
auf. Die Rohstoffausbeuten kdnnen jedoch im realen
Betrieb aufgrund von Lastschwankungen variieren.
Einige Unsicherheiten ergeben sich z.B. aus der
Datenlage der extern bezogenen Rohstoffe. Die hier
verwendeten Werte kénnen jedoch im zeitlichen Mittel
als gesichert angesehen werden. Die Datengrundlage
ist das Referenzjahr 2016.

Fir die Hintergrunddaten wurde regionalspezifische
Daten aus der Datenbank der Firma thinkstep (GaBi 7,
SP33, 2017). Beziiglich der Abschneidekriterien fir die
Hintergrunddaten wird auf die Dokumentation der
Datenbanken verwiesen /GaBi 7/.

3.7 Betrachtungszeitraum

Die Produktionsdaten beziehen sich im Wesentlichen
auf das Bezugsjahr 2016 und berticksichtigen
optionale Produktverlagerungen. Die Hintergrunddaten
wurden auf den zum Zeitpunkt der Modellierung
aktuellsten Stand gebracht /GaBi 7/.

3.8  Allokation

Bei der Herstellung von PLEXIGAS® Massivplatten
fallen keine Koppelprodukte an, somit ist keine
Allokation nétig.

3.9 Vergleichbarkeit

Grundsatzlich ist eine Gegenliberstellung oder die
Bewertung von EPD Daten nur méglich, wenn alle zu
vergleichenden Datensatze nach /EN 15804/ erstellt
wurden und der Gebaudekontext, bzw. die
produktspezifischen Leistungsmerkmale,
beriicksichtigt werden

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Da die Einsatzbereiche und Anwendungen von
PLEXIGLAS® GS und XT Massivplatten sehr
heterogen sind ( -> Siehe auch Pkt. ,Anwendungen®))
lassen sich hier keine einheitlichen Szenarien
konkretisieren.
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LCA: Ergebnisse

Stadium der Gutschriften
Produktionsstadiu | Errichtung N . . und Lasten
utzungsstadium Entsorgungsstadium
m des auRerhalb der
Bauwerks Systemgrenze|
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 Cc2 C3 C4 D
X X X | MND | MND | MND | MND [ MNR | MNR | MNR | MND | MND | MND | MND | MND | MND MND
Parameter Einheit A1-A3
Globales Erwarmungspotenzial [kg COAq] 4,28
Abbau Potenzial der stratospharischen Ozonschicht [kg CFC11-Aq] 1,13E-10
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO-Aq] 7,83E-3
Eutrophierungspotenzial [kg (PO,)*-Aq] 757E4
Bildungspotenzial fiir tropospharisches Ozon [kg Ethen-Aq] 9,76E4
Potenzial fiir den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen [kg Sb-Aq]] 1,28E-6
Potenzial fiir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe MJ] 102,19
Parameter Einheit A1-A3
Emeuerbare Priméarenergie als Energietrager MJ] 5,00
Emeuerbare Primérenergie zur stofflichen Nutzung MJ] IND
Total emeuerbare Primarenergie MJ] 5,00
Nicht-emeuerbare Primarenergie als Energietréger MJ] 103,40
Nicht-emeuerbare Primarenergie zur stoffichen Nutzung MJ] IND
Total nicht emeuerbare Primérenergie MJ] 103,40
Einsatz von Sekundarstoffen [ka] IND
Emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] IND
Nicht emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] IND
Einsatz von StiRwasserressourcen [m?] 28,77
Parameter Einheit A1-A3
Gefahrlicher Abfall zur Deponie [ka] 1,74E4
Entsorgter nicht gefahriicher Abfall [kal 0,01
Entsorgter radioaktiver Abfall [ka] 5,08E4
Komponenten fiir die Wiederverwendung [ka] IND
Stoffe zum Recycling [kal IND
Stoffe fur die Energiertickgewinnung [kal IND
Exportierte elektrische Energie MJ] IND
Exportierte thermische Energie MJ] IND

LCA: Interpretation

Der Grofteil der errechneten Umweltauswirkungen
entfallt auf die Herstellung der verwendeten Rohstoffe
(Vorketten/6kologischer Rucksack) (Modul A1).
Transporte (Modul A2) und die Herstellung der
Verpackung spielen eine untergeordnete Rolle. Die
Umweltauswirkungen Gate-to-Gate, also wahrend der
Herstellung (Modul A3) von PLEXIGLAS® GS- und XT
Massivplatten aus MMA bzw. PMMA resultieren
haupt-sachlich aus der Energiebereitstellung.

Die Umweltauswirkungen von PLEXIGLAS® GS-, und

XT-Platten sind vergleichbar. Die Spannweite bspw.
fir das GWP1qq liegt bei rund 4%. Daher ist hier die

Nachweise

Produktauswahl und die Entscheidung fiir die Nutzung
von PLEXIGLAS® GS-, oder XT-Platten nach
funktionalen oder asthetischen Merkmalen
empfehlenswert, da sich die 6kologischen
Auswirkungen kaum unterscheiden.

Eine weitere Einordnung der Ergebnisse ist dann fir
den Kunden je nach konkreter Anwendung unter
Beachtung der Nutzungsdauer méglich. Hierzu kénnen
die Ergebnisse dieser Deklaration als Grundlage
dienen.
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Aussagen zu Umwelt und Gesundheit wahrend der
Produktion und Nutzung von PLEXIGLAS®
Massivplatten sind in den Regulatory Information von
PLEXIGLAS®GS und XT zu finden (siehe Anhang).
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ISO 14040 ff. “Environmental management - Life cycle
assessment - Principles and framework”

Federal Aviation Regulation 25.853

Flammability Requirements for Aircraft Seat Cushions
GaBi 7

Software und Datenbank (Systempack 33) zur
Ganzheitlichen Bilanzierung, thinkstep. 2017
ZTV-LSW 06

ZTV und Richtlinien fiir die Ausfiihrung von
Larmschutzwanden an Stralen

PCR 2017, Teil A

Institut Bauen und Umwelt e.V., Kdnigswinter (Hrsg.):
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Verordnung /EC 1907/2006/

Die Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH-

Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals) steht fiir die Registrierung,
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Chemikalien.

Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin (Hrsg.):
Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs);
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/EN 15804/
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